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Used Products

IMPLANT - £gcznik wykonany z tytanu - Korona - Metal - Retencyjny ksztatt tgcznika - Zeby boczne - Vivaglass CEM

[] VivaglassCEM PL P
VivaglassCEM PL jest wysoce translucentnym, samoutwardzalmym, cementem
szklano-jonomerowym, dajgcym kontrast na zdjeciach rtg

[[] OptraStick

instrumentem do przenoszenia elementoéw protetycznych podczas ich mocowania do
powierzchni zebdw

[] Telio CS Inlay
Tymczasowy, $Swiattoutwardzalny materiat do czasowego wypetniania gtebokich M
ubytkéw o preparacji typu inlay o réwnolegtych $cianach i uszczelniania otworéw po "
Srubach implantéw

[[] OptraGate

Pozwala odsung¢ policzki i wargi pacjenta zapewniajac przy tym wzgledna izolacje pola

zabiegowgo
[] Ivoclean
Uniwersalna pasta oczyszczajgca lvoclean skutecznie czyszczaca wewnetrzne
powierzchnie uzupetnien protetycznych zanieczyszczonych podczas przymiarki w jamie Stoger
ustnej -
[] OptraPol
OptraPol jest przeznaczony do wstepnego i ostatecznego polerowania wszystkich = || =

dostepnych materiatéw kompozytowych w jednym etapie

[] Cervitec Plus
Lakier ochronny zawierajacy chlorheksydyne i tymol. Chroni odstoniete powierznie
korzeni zebow i ma wptyw na kontrole liczebnosci bakterii
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Schemat blokowy Vivaglass CEM
IMPLANT - £acznik wykonany z tytanu - Korona - Metal - Retencyjny ksztatt tagcznika - Zeby boczne - Vivaglass CEM

o Sytuacja przed zacementowaniem

Przykreci¢ tacznik we wtasciwym miejscu.

Przymiarka statego uzupetnienia. Na tym etapie, nalezy
sprawdzi¢ kolor, dokladno$¢ dopasowania uzupetnienia
protetycznego oraz okluzje.

Wyptukaé doktadnie sprayem wodnym dostep do kanatu
Sruby i wysuszy¢ powietrzem wolnym od oleju. Nastepnie,
zabezpieczy¢ kanat Sruby za pomoca kuleczki z waty, pianki
lub Telio CS Inlay. Do wszystkich kolejnych etapéw leczenia,
niezbedna jest wzgledna izolacja pola zabiegowego, np.: za
pomoca OptraGate. Ewentualnie, istnieje mozliwo$é uzycia
nici retrakcyjnych.
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o Wstepne opracowanie uzupetnienia

Wypiaskowaé wewnetrzne powierzchnie uzupetienia
protetycznego zgodnie z zaleceniami producenta materiatow
do odbudowy zeboéw.

Zmieszac Vivaglass CEM proszek i ptyn w proporcji 1:1.

Nanosi¢ cement na uzupetnienie protetyczne za pomoca
topatki lub pedzelka.

Umiescic¢ uzupetnienie protetyczne we wiasciwym miejscu,
stosujac niewielki, staty nacisk.

Po catkowitym zwigzaniu cementu, usuna¢ jego nadmiary za
pomoca np. scalera do implantéw. Czas wigzania 4-6 min.
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o Ostateczne opracowanie gotowego uzupetnienia

»

Opracowac powierzchnie styczne za pomoca paskow
Sciernych i paskéw do polerowania. Sprawdzi¢ okluzje, a jesl
zajdzie taka potrzeba, dostosowaé powierzchnie zujacg do
zgryzu. Nastepnie, opracowac brzegi uzupetnienia za
pomocg gumek do polerowania (OptraPol) lub dyskow.

0 Opieka pozabiegowa
) Tam, gdzie zachodzi taka potrzeba, rozprowadzi¢ za pomocg
¥ , aplikatora Vivadent lub pedzelka, cienkg warstwe lakieru
Cervitec Plus. Lakier zwigze chemicznie po

rozdmuchaniu strumieniem powietrza.
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