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Used Products

ZAB - Korona - Dwukrzemian litu - Ksztatt retencyjny preparacji - Naddzigstowa lub dodzigstowa preparacja - Widoczny
brzeg preparacji - Multilink Automix

] Multilink Automix

Uniwersalny, chemoutwardzalny cement kompozytowy w opcjg utwardzania Swiattem e —

[] Proxyt bez fluoru

Pasta profilaktyczne bez zawartosci fluoru R

[] OptraStick
instrumentem do przenoszenia elementow protetycznych podczas ich mocowania do
powierzchni zebéw

[[] Monobond Etch&Prime
Monobond Etch & Prime to pierwszy na $wiecie jednosktadnikowy primer do ceramiki,
ktéry pozwala na trawienie i silanizacje powierzchni ceramik szklanych w jednej prostej
procedurze

[] OptraDam

Anatomiczny ksztatt koferdamu dla catkowitej izolacji pola zabiegowego

[] Liquid Strip
Zel glicerynowy do ochrony warstwy kompozytu przed inhibicyjnym dziataniem tlenu z ‘
powietrza atmosferycznego ’
[] OptraPol
OptraPol jest przeznaczony do wstepnego i ostatecznego polerowania wszystkich = || =
L)

dostepnych materiatéw kompozytowych w jednym etapie

[] Fluor Protector
Fluor Protector jest lakierem ochronnym, zawierajgcym fluor, stosowanym w profilaktyce L
prochnicy oraz do znoszenia nadwrazliwosci A“
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Schemat blokowy Multilink Automix

ZAB - Korona - Dwukrzemian litu - Ksztatt retencyjny preparacji - Naddzigstowa lub dodzigstowa preparacja - Widoczny

brzeg preparacji - Multilink Automix

0 Usuniecie uzupetnienia tymczasowego

e Przymiarka uzupetnienia

>

Usuna¢ uzupetnienie tymczasowe. Jesli zajdzie taka
potrzeba, usung¢ pozostate resztki cementu za pomocg
szczoteczki do polerowania i pasty czyszczacej bez oleju i
fluoru (np.: Proxyt bez fluoru). P6zniej wysuszy¢ obszar
preparacji sprezonym powietrzem wolnym od oleju i wody.

Przymiarka statego uzupetnienia. Na tym etapie, nalezy
sprawdzi¢ kolor, doktadnos$¢ dopasowania uzupetnienia
protetycznego oraz okluzje.

Dla uzyskania optymalnej estetyki, kolor uzupetnienia
protetycznego sprawdzi¢ za pomoca pasty Multilink
Automix Try-In. Po sprawdzeniu usunaé paste spayem
wodnym i wysuszy¢ uzupetnienie powietrzem wolnym od
oleju i wilgoci.
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Wstepne opracowanie uzupetnienia

g g >

N

Izolacja i oczyszczenie powierzchni preparacji

ivoclar .
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Natozy¢ warstwe Monobond Etch & Primei rozprowadzaé
ja na powierzchni uzupetnienia przy uzyciu szczoteczki albo
aplikatora typu mikrobrush, a nastepnie wciera¢ przez 20
sekund. Pozostawié¢ materiat do przereagowania przez
nastepne 40 sekund.

Doktadnie sptuka¢ Monobond Etch & Prime
strumieniem wody z powierzchni uzupetnienia i osuszy¢
powietrzem wolnym od oleju oraz wody przez okoto 10
sekund.

Niezbedna jest izolacja pola zabiegowego - najlepiej za
pomocg koferdamu OptraDam lub ewentualnie za pomoca
watkéw z ligniny i $linociggu.

Oczyscic preparacje zeba za pomocg szczoteczki do
polerowania i pasty do czyszczenia bez wilgoci i fluoru (np.:
Proxyt bez fluoru). Nastepnie, wyptukaé spray'em wodnym.
Potem wysuszy¢ powietrzem wolnym od oleju i wilgoci.
Unika¢ przesuszenia.
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Aplikacja Multilink Primer A/B i Multilink Automix

Natozyé zmieszany materiat Multilink Primer A/B na catg
powierzchnig taczenia za pomocg aplikatora typu
~microbrush”, rozpoczynajac od powierzchni szkliwa i wcierac
przez 30 sekund.

Rozprowadzi¢ nadmiar Multilink Primer silnym strumieniem
powietrza, az do pozbycia sie warstwy ruchomego filmu. Ze
wzgledu na to, ze primer jest chemoutwardzalny,
polimeryzacja swiettem jest niepotrzebnal

Wycisna¢ Multilink Automix ze strzykawki samomieszajacej
i wprowadzi¢ pozadang ilo$¢ bezposrednio na wewnetrzng
powierzchnie uzupetnienia protetycznego.

Osadzenie uzupetnienia i usuniecie nadmiaréw cementu

Umiescic¢ uzupetnienie protetyczne we witasciwym miejscu,
stosujac niewielki, staty nacisk.
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Pojawiajace sie nadmiary cementu spolimeryzowac¢ $wiattem
lampy polimeryzacyjnej, kolejno na kazdy segment
(mezjalno-podniebienny/jezykowy, dystalno-
podniebienny/jezykowy,, mezjalno-policzkowy, dystalno-
policzkowy)z odlegto$ci max.10 mm.

Intensywno$é $wiatta ok. 650 mW/cm?: 3 s Czas naswietlania
na segment powierzchni - np. Bluephase tryb LOW
Intensywno$é $wiatta ok. 1.000 mW/cm?: 1-2 s Czas
naswietlania na segment powierzchni - np. Bluephase Style
albo Bluephase tryb HIGH

Nadmiary materiatu w postaci zelu moga by¢ tatwo usuniete
za pomocg skalera.

Jak wszystkie inne kompozyty, Multilink Automix ulega
inhibicji tlenowej. Aby zapobiec temu problemowi, zaleca sie
pokrycie brzegéw uzupetnienia protetycznego zelem
glicerynowym/airblock (blokerem dostepu powietrza,
np.Liquid Strip) natychmiast po usunieciu nadmiaréw
cementu.
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0 Ostateczne opracowanie gotowego uzupetnienia

o Fluoryzacja zebéw

"
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Nastepnie polimeryzowaé cement przy granicach preparacii
przez kolejne 20 sek. (okoto 1,100mW/cm2). Materiaty
nieprzezierne, tzn. nieprzepuszczalne dla swiatta, powinny
by¢ wigzane chemicznie.

Sptukaé Liquid Strip i usungé koferdam.

Opracowac powierzchnie styczne za pomocg paskéw
$ciernych i paskéw do polerowania. Sprawdzié okluzje, a jesl
zajdzie taka potrzeba, dostosowaé powierzchnie zujgca do
zgryzu (w zwarciu i przy ruchach bocznych). Nastepnie,
wypolerowaé brzegi uzupetnienia za pomoca gumek
(OptraPol) lub dyskéw.

Natozy¢ cienka warstwe lakieru Fluor Protector za pomocg
szczoteczki Vivabrush lub pedzelka, a nastepnie
réwnomiernie jg rozprowadzi¢. Wysuszy¢ lakier za pomocg
sprezonego powietrza z dmuchawki.
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